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Resultados de prueba (tejidos impresos)

zler(ijee Elementos de prueba y métodos de prueba Unidad Requisitos técnicos | Resultados de la prueba Juicio unico
Frotar seco Clase =3 4 Conforme
1 Solidez del color al frote

GB/T 3920-2008

Humedad Clase 23 (oscuro 2-3) i Conforme

Caracteristicas de la fabricacién

2 FZ/T 01057. 3-2007 % / Microfibra : 100 £
FZ/T 01057. 4-2007

Contenido de Formaldehido

3 GB/T 2912.1-2009 mg/kg =75 No especificado® Conforme
4 Valor de pH / 4. 0~8. 5 6.4 Conforme

GB/T 7573-2009

1. Los resultados de las pruebas anteriores se transfieren del informe nimero D250334.
Observacion | 2. ""indica un contenido de formaldehido =20 mg/kg.
3. Medio de extraccién del valr de pH: solucidn de cloruro de potasio 0,1 mol/L.

Imagenes de
muestra

(En blanco abajo)

Aviso legal: Esta organizacion no se responsabiliza de la autenticidad de la informacidn de las muestras proporcionadas por los clientes, sino Unicamente de las muestras
recibidas. Todas las pruebas se realizan en las condiciones ambientales especificadas en las normas pertinentes (salvo que se indique lo contrario). La determinacion de
conformidad del informe se basa unicamente en los resultados de las pruebas, sin considerar la incertidumbre de los mismos. Los informes que no cuenten con el sello de
inspeccion y pruebas especificas de la organizacion o el sello oficial no seran validos. Los informes que no cuenten con la firma del aprobador no seran validos. Los
informes alterados no seran validos.



